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Engagiert, Schnell, Vielseitig Instandsetzen von verchromten Flichen

Instandsetzen von verchromten Flachen

»Tampongalvanisieren”

Bei diesem Verfahren kdnnen verchromte
Flachen, zum Beispiel Kolbenstange, Walzen
und Formen, repariert werden.

Vorteil dieses Verfahren ist die

= raumliche Flexibilitét, auch in Abb. 1: Beschadigung in der k;lbenstar;ge
eingebautem Zustand umsetzbar

- Durchfiihrung von Reparaturen vor Ort

- gezielte, partielle Beschichtung von
grofReren Werkstiicken

- Moglichkeit, ohne Abkleben,
Abdecken und groBere Bader zu
arbeiten

Abb. 3: Kolbenstange aufpoliert

Gerne flihren wir die Reparatur fiir Sie durch.

Abb. 2: Beschaddigung galvanisch aufgefillt und
vorgeschliffen



